&/ POLIFARB-LODZ sp.z0..

ul. 6 Sierpnia 100/102  90-646 to6dz tel. 42 633-23-90

STOLMAL

Emalia alkidowa do stolarki budowlane;j

symbol KTM: 131-3169-36-XX PKWiU: 20.30.12.0

horma PN-C-81607: 1998, Rodzaqj |

charakterystyka | Emalia STOLMAL jest produktem lakierowym jednosktadnikowym,
ogélna szybko wysychajgcym na powietrzu, przeznaczonym do malowania
nawierzchniowego. Stanowi zawiesine pigmentow i wypetniaczy

w rozpuszczalnikowym roztworze modyfikowanej zywicy alkidowe;j.

przeznaczenie Emalia przeznaczona do nawierzchniowego malowania stolarki
budowlanej (okien, drzwi, parapetéw itp.) wykonanej z drewna,
materiatdw drewnopochodnych, PCW, aluminium i stopow
miedzi — dla jej zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i w celu dekoracyjnym, wewnaqtrz i na zewnqtrz
pomieszczeh. Moze by¢ réwniez stosowana do malowania
powierzchni stalowych po ich wczesniejszym zagruntowaniu
odpowiedniq farbq do gruntowania przeciwrdzewnaq.

Dane techniczne

kolor biaty

potysk nie mniej niz 70
przy kacie badania 60 °©

ggstoéé nie wiecej niz 1,5 g/cm3

konsystencja/lepkoé | 80 = 130s
(mierzona kubkiem wyplywowym z dnem stozkowym i otworem o $rednicy 4 mm)

czas wysychania e stopien - najwyzej 12 godz.

wtemp.20£2°C e stopien 3 - najwyzej 24 godz.
i wilgotno$ci powietrza 55 + 5 %
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zawartosé substanciji

62 + 2% wag. [ 42 £ 2 % obj.

zwiqgzkow

organicznych (1zo) w

produkcie gotowym do uzytku'

statych

grubosé warstwy mokrej 60 + 75 uym / suchej 30 pm
masa suchej powtoki | 0,05 kg/m?

o grubosci 30 pm

wydajnosc 14 m?[dm?

teoretyczna

/powtoka o grubosci 30 um/

zawartosc¢ lotnych max 500 g/I

temperatura zaptonu

nie mniej niz 23 °C

(7, )N
(2 )}

trwato

24 miesiqce

wiasciwosci powtoki

Emalia tworzy powtoke gtadkq, dobrze kryjgcq, z potyskiem,
wysychajgcq na powietrzu.

Powtoki emalii sq odporne na wode i wodne roztwory srodkéw
do mycia. Mogq by¢ eksploatowane w temperaturze od —20 °C
do +80°C, okresowo do 100 °C. Powtoki emalii biatej nie z6tkng

sSrodowisko

Emalia moze by¢ stosowana w srodowisku przemystowym,
miejskim, wiejskim, w atmosferze suchej i wilgotne;.

' Wg Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwiqzkéw organicznych w niektérych farbach i lakierach

przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwiqzanych z budynkami i tymi elementami
konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), emalia STOLMAL nalezy do Kategorii A/ podkategorii i /typu FR (farby

rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartosci LZO - 500 g/l
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Sposbb stosowania

przygotowanie

podtoza

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste, suche,
pozbawione kurzu, olejdéw i innych zanieczyszczen.

e Powierzchnie drewniane i materiatéw drewnopochodnych
zmy¢ ze $laddw substancji zywicznych oraz ttuszczéw benzynq
ekstrakcyjng. Malowana powierzchnia powinna by¢ gtadka,
dlatego przed malowaniem przeszlifowa¢ jg drobnoziarnistym
papierem Sciernym zgodnie z kierunkiem biegu wtdkien i
odpyli€.

e Powierzchnie PCW umy¢ wodq z dodatkiem srodka do mycia,
lekko przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym
i odpyli€.

e Powierzchnie metalowe odttusci¢, oczysci¢ z produktéw korozji
szczotkami lub papierem sciernym (recznie lub mechanicznie),
a nastepnie odpyli¢. Powierzchnie stalowe zagruntowaé
odpowiedniq farbq do gruntowania, np. farbq ftalowq do
gruntowania przeciwrdzewnq LONIIKOR produkcji POLIFARB-tODZ
Sp. z 0.0, pozostate malowa¢ bezposrednio emalig.

e Przy malowaniu renowacyjnym catq powierzchnige umyg,
usunq¢ starq tuszczqceq sie powtoke farby (w przypadku
powierzchni stalowych réwniez ewentualne §lady korozji),

a nastepnie przeszlifowac i odpyli€.
W razie potrzeby uzupetni¢ powtoke odpowiednimi produktami
malarskimi gruntujgcymi if/lub wyréwnujgcymi.

warunki

malowania

e Temperatura farby: 10 + 30°C

e Temperatura podtoza: 5 + 40°C

e Wilgotno$§¢ wzgl. powietrza: najwyzej 80 %
Temperatura podtoza powinna by€ wyzsza od punktu rosy co najmniej
3°C. Emalie przed uzyciem doktadnie wymiesza¢, nawet gdy osad nie
wystepuje.
Na pozostawionej w opakowaniu emalii (opakowanie niepetne) moze utworzyé
sie kozuch, co nie dyskwalifikuje emalii. Kozuch nalezy zdjg€, a pozostato$c
wymieszaé i przystqpi€ do malowania.

sposob

aplikacji

e pedzlem:rozciehczenie 0 + 3 % wag.

e watkiem: rozciehczenie 0 + 3 % wag.

e natryskiem bezpowietrznym: rozciehczenie 0 + 3 % wag,
§rednica dyszy 0,28 + 0,38 mm, ciSnienie natrysku 12 + 18 MPq, kgt
natrysku 20 + 60° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).

e natryskiem powietrznym (pneumatyczny): rozcienczenie 5 +
10 % wag.

Natrysk pneumatyczny mozna stosowac wytgcznie w instalacjach.
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rozcienczalnik/ | Benzyna do lakieréw odaromatyzowana.
Nie uzywaé innych rozpuszczalnikéw [ rozcienczalnikow.
zmywacz
czas Nastepnq warstwe emalii — jesli zaistnieje taka potrzeba - mozna
. naktadaé metodg ,mokro na mokro” (tj. po ok. 2 godz.), jednak najlepiej
sezohowania . L -
po 24 godzinach schnigcia warstwy poprzedniej.
powtoki przed
natozeniem
nastepnej
warstwy

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi:

Emalie STOLMAL mozna naktadaé na stare powtoki z farb ftalowych i olejnych, emalii
poliwinylowej ogdinego stosowania LOWIMAL, emalii chlorokauczukowej ogdinego
stosowania LOKMAL oraz farby ftalowej do gruntowania przeciwrdzewnej LONIKOR.

Nie wyklucza sie zastosowania emalii STOLMAL na powtoki innych farb lub emalii po
uprzednim sprawdzeniu kompatybilnosci systemu.

W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowaé 1 + 2 warstw emalii.

Przy doborze sktadu systemu (zestawu) malarskiego, a tym samym catkowitej grubosci
powtoki nalezy uwzgledni¢ agresywnos¢ korozyjnq Srodowiska oraz przewidywany okres
trwatosci zabezpieczenia antykorozyjnego.

Warunki Bezpieczehstwa

Szczegbtowe informacje na temat zagrozen wystgpujgcych podczas aplikacji emalii oraz
warunki bezpiecznego jej stosowania podane sq w Karcie charakterystyki.

Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie §cisle do instrukcji obstugi urzgdzeh i aparatow
natryskowych oraz ogdlnych przepisdw bezpieczefstwa obowiqzujgcych przy pracach
lakierniczych.

W przypadku pozaru stosowa¢ proszek gasniczy, piane gasniczq, CO2 nigdy nie stosowaé
wody w postaci strumienia.

W czasie malowania, w pomieszczeniach nie powinny przebywac osoby postronne,

a szczegodlnie dzieci, kobiety ciezarne, osoby chore i w podesztym wieku. Pomieszczenia
mieszkalne po zastosowaniu emalii nalezy wietrzy¢ do zaniku specyficznego zapachu.

Po tym okresie mogq by¢ bezpiecznie uzytkowane. Powierzchnie pomalowane emalig nie
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powinny stykaé sie bezposrednio z zywnosciq i wodq do picia.
Emalia posiada Atest Higieniczny PZH.

Magazynowanie i transport:

Emalig przechowywaé w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych,

w zadaszonych magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym
przepisom bezpieczehstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

Temperatura magazynowania do 30°C.

Emalie transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatéw
niebezpiecznych. RID/ADR: kl. 3, UN-1263

Informacje dodatkowe;

- Dopuszczalne jest przechowywanie emalii w pomieszczeniach nieogrzewanych, niemniej jednak na co najmniej 24 godz. przed aplikacjg
emalig nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.

- Producent nie odpowiada za trwato$¢ powfok oraz straty, powstate w wyniku stosowania emalii niezgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.

- Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania emalii nalezy konsultowac z producentem

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty technicznej produktu bez wczes$niejszego informo-
wania o tym odbiorcow, przy czym wczesniejsze edycje tracg waznosc.
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