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WODNIK

Farba chlorokauczukowa do malowania basenow.

Symbol : KTM: 131-7259-89—XX; PKWiU: 20.30.12.0;
Norma : PN-C-81910:2002, Rodzaj Il B;

PN-EN 1062 (PN-EN 1062-1:2001, PN-EN 1062-3:2000, PN-EN ISO 7783-2:2001),
»Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewngtrz na mury i beton”
Charakterystyka ogolna:
Farba WODNIK jest produktem malarskim, jednosktadnikowym, wysychajgcym na powietrzu.
Dane techniczne :

* Kolor - biaiy, biekitny, niebieski jasny (wg zaktadowej karty koloréw)
inne kolory na indywidualne zamdwienia
* Potysk - 20 + 40 ( przy kacie pomiaru 60 °)
* Konsystencja / lepkos¢ - 60 + 100 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym
i otworem o $rednicy 4 mm)
* Gestose - nie wiecej niz 1,30 g/cm®
* Krycie jakosciowe - nie wiecej niz Il
* Zawartos¢ substancji statych - 44 + 48% wag. / 25 + 28% obj. (w zaleznosci od koloru)
* Grubo$¢ warstwy - mokrej 110 ~ 120 um (w zaleznosci od koloru) / suchej 30 um
* Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotno$ci powietrza 55+5 % :
stopien 1 - nie wigcej niz 2 godz.
stopieh 3 - nie wiecej niz2 8 godz.
* Masa suchej powtoki /30 um / - ok. 0,06 kg/m 5
* Wydajnosc¢ teoretyczna /30 um/ -8+10 m“/dm” (wzaleznosci od koloru)
* Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
w produkcie gotowym do uzytku - hie wiecej niz 750 g/l
* Trwatosé - 24 miesigce

Y Wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.20716 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w niekté-
rych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz zwig-
zanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), farba WODNIK
nalezy do Kategorii A / podkategorii h /typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawarto$¢ LZO — 750 g/l.
Wiasciwosci powloki :

Farba tworzy powloke gtadkg, pétmatowa, o dobrej przyczepnosci do podtoza. Powtoka farby zwieksza
odporno$¢ betonowej konstrukcji basenu na dziatanie korozyjne wody i czynnikéw atmosferycznych, redu-
kuje nasigkliwos¢ powierzchniowg betonu, zmniejsza mozliwos¢ zabrudzenia powierzchni basenu (utatwia
sptukiwanie zabrudzen wodg) oraz nadaje jej estetyczny wyglad.

Powloka farby jest termoplastyczna. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.
Moze by¢ eksploatowana w temperaturze od — 20 "C do + 60 °c.
Przeznaczenie :

Farba przeznaczona jest do nawierzchniowego malowania betonowej konstrukcji basenéw kagpielo-
wych nowych i do malowania renowacyjnego basendéw juz eksploatowanych, uprzednio pomalowanych
farbg WODNIK. Farbg mozna malowac¢ zaréwno powierzchnie zalewane wodg jak i powierzchnie nad
wodg (wokét basendw). Moze byé réwniez uzyta do pomalowania metalowych elementéw wyposazenia
basenow po ich odpowiednim zagruntowaniu.

Srodowisko :

Powloka farby jest odporna na dziatanie wodnych roztworéw oraz aerozoli o odczynie umiarkowanie
kwasnym lub alkalicznym. Moze by¢ eksploatowana w atmosferze wiejskiej, miejskiej, przemystowej i nad-
morskiej.

Przygotowanie podfoza do malowania :

Baseny rekreacyjne (kgpielowe) i inne betonowe zbiorniki wodne powinny by¢ zbudowane i przygoto-
wane do malowania zgodnie z projektem budowlano-technicznym i z uzyciem materiatdw przeznaczonych
wytgcznie do tego celu (patrzz WYTYCZNE DO BUDOWY | MALOWANIA BASENOW
REKREACYJNYCH | ZBIORNIKOW BETONOWYCH opracowane przez POLIFARB-£ODZ).

Podtoze powinno by¢ mocne i stabilne. Wazne jest, aby proces wigzania materiatdw budowlanych byt
zakonczony (czas wigzania podaje producent materiatu).

Pozostato$ci substanciji, ktore mogg mie¢ negatywny wptyw na przyczepnosc i trwato$¢ powtoki malar-
skiej, w tym oleje, tluszcze, srodki antyadhezyjne powinny by¢ przed malowaniem dokfadnie usuniete.
Czyste i suche powierzchnie betonowe przeznaczone do malowania (dopuszczalna jest resztkowa zawar-
tos¢ wilgoci ok. 4%) zaimpregnowac (zagruntowac) farbg rozcienczong Rozciehczalnikiem do wyrobéw
poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania (KTM: 131-8157-01-01) w ilosci 5-10%o0bj.




Elementy stalowe przeznaczone do malowania, po oczyszczeniu z korozji (wg zalecen zawartych w
Karcie katalogowej farby chlorokauczukowej do gruntowania przeciwrdzewnej) zagruntowa¢ odpowiednig
farbg lub zestawem farb chlorokauczukowych (patrz pkt , Tworzenie zestawu z innymi wyrobami”).

Przy renowacji basenéw, powierzchnie przeznaczone do malowania umy¢ pod wysokim cisnieniem
wodg z dodatkiem detergentu (wskazane jest uzycie gorgcej wody). Mozna do tego celu uzy¢ 2 % wodne-
go roztworu EMULSOL’u RN-1 i sptuka¢. Starg powloke malarskg, niezwigzang z podtozem usunac¢ recz-
nie, z uzyciem narzedzi z napedem mechanicznym lub przez piaskowanie. Powierzchnie, na ktérych po-
wioka malarska jest dobrze przyczepna do podioza lekko przeszlifowaé i odpylic. Miejsca pozbawione
powtoki malarskiej przed malowaniem zagruntowac rozcienczong rozcienczalnikiem (5 + 10 % obj.) farbg
WODNIK.

Stalowe elementy wyposazenia basendw ( barierki, schodki, drabinki) - w zaleznosci od stopnia znisz-
czenia powloki malarskiej - oczysci¢c metodg strumieniowo-$cierng do czystosci Sa 2 ', (catg powierzch-
nie lub miejscowo). Dopuszcza sie miejscowe czyszczenie narzedziami z napedem mechanicznym do
czystosci co najmniej St 2. Ubytki powtoki malarskiej uzupetni¢ (wymieniong w pkt. ,Tworzenie zestawu z
innymi wyrobami”) farbg chlorokauczukowa przeciwrdzewng lub zestawem farb chlorokauczukowych.
UWAGA: Do uszczelniania niecki basenu nie stosowac preparatéw silikonowych (w tym szkta wodnego), gdyz

powtoka malarska traci przyczepno$c.
Warunki malowania :

Temperatura farby Temperatura podtoza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza
10+30°C 5+40°C najwyzej 80 %
Temperatura podioza powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od punktu rosy.

Farbe przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ nawet, gdy osad nie wystepuje.
Swiezo wymalowang powtoke chroni¢ przed zwilzeniem woda do czasu jej catkowitego wyschniecia.
Sposoéb aplikaciji :
Farbe nakfadac:
- pedzlem : rozcienczenie 0+ 5 % wag.
- watkiem:  rozcienczenie 0 +5 % wag.
- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 5+ 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0 + 5 % wag., srednica dyszy 0,33 = 0,46 mm, ci$nienie
natrysku 12 -+ 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).
Rozcienczalnik / zmywacz :

Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania (KTM: 131-
8157-01-01).

Czas sezonowania powloki przed natozeniem nastepnej warstwy :

Na powioke farby WODNIK mozna naktadaé nastepng warstwe farby (lub warstwe emalii
LOKCHEM-E) po co najmniej 2 godz. od naniesienia poprzedniej warstwy lub w kazdym dowolnie dtuz-
szym czasie.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :

W zalezno$ci od potrzeb i metody aplikacji stosowac 2 + 3 warstw farby WODNIK.

W zabezpieczeniach elementoéw stalowych, dla dobrej ochrony przed korozja, korzystnym jest przed nato-

zeniem farby WODNIK, podtoze zagruntowal zestawem farb: farba chlorokauczukowa do gruntowa-

nia przeciwrdzewna LOKOR-2 czerwona tlenkowa (KTM: 131-7221-04-51) i farba chlorokauczukowa do

gruntowania chemoodporna LOKCHEM-F (KTM: 131-7223-10-XX) lub farba chlorokauczukowa do

gruntowania chemoodporna tiksotropowa CHLOROTIX (KTM:131-7223-34-XX).

Na powioke farby WODNIK mozna naktadaé emalie chlorokauczukowe chemoodporne LOKCHEM-E

(KTM: 131-7262-10-XX).

Nie wyklucza sie stosowania farby WODNIK w zestawie z innymi produktami malarskimi po uprzednim

doswiadczalnym sprawdzeniu kompatybilnosci systemu.

UWAGA: Do pielegnacji basenéw malowanych podczas ich eksploatacji, nie wolno stosowac preparatéw przeznaczonych do
pielegnacji basenow wykoriczonych innymi nawierzchniami.

Warunki bezpieczenstwa:

Szczegdtowe informacje na temat zagrozen wystepujgcych podczas aplikacji farby oraz warunki bez-

piecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.

Podczas prac malarskich nalezy stosowac¢ sie Scisle do instrukcji obstugi urzadzen i aparatéw natrysko-

wych oraz ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.

W przypadku pozaru stosowac proszek gasniczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowa¢ wody w po-

staci strumienia.

Powierzchnie pomalowane farbg nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i woda do picia.

Po wymalowaniu basenu, powtoke farby sezonowaé co najmniej 10 dni.

Przed oddaniem basenu do uzytku nalezy go umy¢ i przeptuka¢ zimng woda.

Farba posiada Atest Higieniczny PZH.

Przechowywanie i transport :

Farbe nalezy przechowywa¢ w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa
i ochrony przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania do 30°C. Kategoria niebezpieczenstwa poza-
rowego: Il.

Farbe nalezy transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatdw niebez-
piecznych. RID/ADR: kl. 3, UN-1263

Informacje dodatkowe ;

- Miedzy szarzami farby mogg wystgpic nieznaczne réznice w odcieniu barwy oraz w potysku, dlatego do malowania danego
obiektu zaleca sie stosowac farbe pochodzaca z jednej szarzy produkcyjney.

- Producent nie odpowiada za trwato$¢ powtok w przypadku nie zastosowania sie do wyzej zawartych zalecen.

- Odstepstwa od wskazan podanych w Karcie technicznej odnos$nie stosowania farby nalezy uzgadnia¢ z producentem.

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tre$ci kolejnych edycji Karty technicznej wyrobu,
bez wczesniejszego informowania o tym odbiorcow, przy czym tracg waznosc edycje wczesniejsze.
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