POLIFARB-LODZ sp.z00. \ Nt

ul. 6 Sierpnia 100/102
90-646 t.o6dz Tel: 42 633-23-90

Farba poliwinylowa nawierzchniowa
do spawalni matowa

Symbol:  KTM: 131-7759-81-XX PKWiU: 20.30.12.0;
Norma: PN-C-81903: 2002, Rodzaj Il A

Charakterystyka ogdina :
Farba jest produktem lakierowym rozpuszczalnikowym, jednosktadnikowym, kryjacym, wysychajacym
na powietrzu.
Dane techniczne :
* Kolor - szary (RAL-7040) Iub inny w uzgodnieniu z odbiorcg
* Polysk - nie wiecej niz 20 ( przy kacie badania 60 °)
* Konsystencja / lepkosé¢ 60 + 100 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem
stozkowym i otworem o $rednicy 4 mm)

* Gestose - nie wiecej niz 1,35 g/cm?®
* Krycie jakos$ciowe - nie wiecej niz lll
* Zawartos¢ substancji statych - 60+2% wag. /44 £ 2 % obj.
* Grubos$¢ warstwy - mokrej ok.90 mu / suchej 40 pm
* Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotno$ci powietrza 55+5 % :
stopienh 1 - nie wiecej niz 3 godz.
stopieh 3 - nie wiecej n|z 8 godz.
* Masa suchej powtoki o grubosci 40 um - 0k.0, 07 kg/m?

* Wydajnosc¢ teoretyczna dia powtoki o grubosci 40 um - 11 m /1
* Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)

w produkcie gotowym do uzytku n - nie wiecej niz 500 g/l
* Temperatura zaptonu - nie mnigj niz 23 °C
* Trwato$é - 18 miesiecy

y Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w niekto-
rych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz zwig-
zanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), farba nalezy do
Kategorii A/ podkategorii i /typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartosci LZO - 500 g/I.
Wiasciwosci powloki :

Farba tworzy powtoke kryjaca, matowa, o dobrej przyczepnosci do podtoza.
W systemie lakierowym, farbe stosuje sie jako warstwe nawierzchniowg. Ma ona za zadanie doszczelnie-
nie powtoki antykorozyjnej i ochrone pomalowanych przedmiotéw przed bezposrednim oddziatywaniem
otaczajgcej atmosfery.
Powtoka nawierzchniowa matowa tlumi szkodliwe promlemowanle optyczne.
Farba moze by¢ eksploatowana w temperaturze od -20°C do + 60°C, okresowo do + 80°C.

Przeznaczenie :

Do malowania pomieszczen spawalni ($cianki, parawany oraz wnetrza kabin spawalniczych).
Powtoka farby spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 (Dz. U. Nr 40,
poz. 470) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Mozna nig malowac stal i zeliwo (uprzednio zagruntowane farbg przeciwrdzewng) oraz odpowiednio przy-
gotowane do malowania powierzchnie betonu i tynku.
Srodowisko :

Farba moze by¢ stosowana w srodowisku przemystowym, miejskim, wiejskim na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen, w atmosferze suchej i wilgotnej.

Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny byé suche, odpylone, pozbawione oleju i innych
zanieczyszczen.

Powierzchnie ze stali przygotowaé do malowania zgodnie z instrukcjg zawartg w kartach katalogowych
farb do gruntowania przeciwrdzewnych.

Przy renowacji starych powtok zaleca sie umyé konstrukcje wodg pod wysokim cisnieniem
iw zaleznosm od stopnia zniszczenia powtoki podtoze oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng do czysto-
$ci Sa 2 '/, (catg powierzchnie lub miejscowo). Dopuszcza sie miejscowe czyszczenie reczne i narze-
dziami z napedem mechanicznym do czystosci co najmniej St 2.




Oczyszczone podioze zagruntowaé jedng z nizej podanych farb przeciwrdzewnych w okresie
nie dluzszym niz 6 godz. po oczyszczeniu, aby zapobiec powstawaniu rdzy nalotowe;.
Tynk i beton mozna malowac nie wczesniej niz po 4 tygodniach od wykonania. Przed malowaniem farba
podtoze zagruntowac preparatem dyspersyjnym do gruntowania LOWIGRUNT.
Przy malowaniu renowacyjnym powierzchnie oczyscic¢ z brudu, kurzu oraz powtok farb stabo trzymajgcych
sie podtoza, braki podtoza uzupetni¢ odpowiednimi zaprawkami, a nastepnie catg powierzchnie lub miej-
scowo zagruntowac ww. preparatem.

Warunki malowania :

Temperatura farby Temperatura podioza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza
10+30°C 5+40°C najwyzej 80 %

Temperatura podifoza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.

Farbe przed uzyciem dokfadnie wymieszaé nawet, gdy osad nie wystepuje.

Sposoéb aplikacii :
Farbe naktadac:
- pedzlem lub watkiem: rozcienczenie 0 + 3 % wag.
- natryskiem powietrznym lub zanurzeniowo: rozcienczenie 5+ 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozciehczenie 0 + 3 % wag., srednica dyszy 0,33 + 0,46 mm, ci$nienie
natrysku 12 + 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).
Farba o lepkosci handlowej nadaje sie do malowania pedzlem, watkiem oraz natryskiem bezpo-
wietrznym (hydrodynamicznym).
Do natrysku powietrznego (pneumatycznego) oraz malowania zanurzeniowego, farbe nalezy rozcienczy¢
(5 +10 % wag.). Natrysk pneumatyczny oraz malowanie metodg zanurzeniowg mozna stosowa¢ wylgcznie
w instalacjach.
Rozcienczalnik / zmywacz :
Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogodlnego stosowania (KTM : 131-
8157-01-01).
Czas sezonowania powioki przed natozeniem nastepnej warstwy :
Kolejne warstwy farby mozna naktada¢ w odstepach co najmniej 3 godzinnych.
W przypadku gruntowania podtoza, farbe naklada¢ po co najmniej 12 godz. schniecia warstwy gruntujgce;.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi:
W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowac¢ 1+3 warstw farby.
Farbe mozna naktadac na powtoki:
- farby poliwinylowej do gruntowania przeciwrdzewnej LOWIKOR-2 (KTM: 131-7722-04-xx),
- farby poliwinylowej do gruntowania przeciwrdzewnej tiksotropowej TIXOKOR-G2 (KTM:131-7722-02-xx),
- farby ftalowej do gruntowania przeciwrdzewnej LONIKOR (KTM: 131-3231-04-xx),
- preparatu dyspersyjnego do gruntowania LOWIGRUNT (KTM: 131-6191-01-00)
produkowanych przez POLIFARB-£ODZ Sp. z o.0.
Nie wyklucza sie zastosowania farby w zestawie z innymi produktami lakierowymi po uprzednim spraw-
dzeniu.
Warunki bezpieczenstwa:
Szczegodtowe informacje na temat zagrozen wystepujgcych podczas aplikacji farby oraz warunki bez-
piecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.
Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie Scisle do instrukcji obstugi urzadzen i aparatow natrysko-
wych oraz ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
W przypadku pozaru stosowac proszek gasniczy, piane gasniczg, CO-; nigdy nie stosowac¢ wody w postaci strumienia.
Powierzchnie pomalowane farbg nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i woda do picia.
Farbe mozna stosowa¢ w przemysle, w budownictwie ogéinym tylko na zewnatrz budynkow.
Przechowywanie i transport :
Przechowywaé w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych magazynach,
w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa i ochrony przeciwpo-
zarowej. Temperatura magazynowania: do 30°C.
Farbe transportowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatow niebezpiecznych
RID/ADR: kl. 3, UN -1263.
Informacje dodatkowe ;
- Dopuszczalne jest przechowywanie farby w temperaturach ujemnych, niemniej jednak na 24 godz przed aplikacja farbe nalezy
umie$ci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.
Miedzy poszczegolnymi szarzami farby mogg wystapic nieznacznie roznice w odcieniu barwy dlatego zaleca sie, aby do malo-
wania danego obiektu stosowac farbe pochodzaca z jednej szarzy produkcyjnej.
Producent farby nie odpowiada za trwato$¢ powfok w przypadku nie zastosowania sig do zalecen zawartych w n/karcie .
Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania produktu nalezy konsultowac z producentem

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty technicznej bez wczesniejszego
informowania o tym odbiorcow, przy czym edycje wczesniejsze tracg waznosc
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