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TB/JK 

System powłokowy poliwinylowo-akrylowy    

do malowania  konstrukcji stalowych                  

ocynkowanych 

PZn-4/MIO 
 

Norma: PN-EN ISO 12944-1÷8: 2001    Farby i Lakiery.  
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich 

Klasyfikacja systemu: 
-    przeznaczenie 
-    rodzaj podłoża 
-    rodzaj systemu 
-    połysk 

   -    temperatura eksploatacji 

 
dekoracja i/lub ochrona konstrukcji cynkowanych przed korozją 
stal ocynkowana 
poliwinylowo-akrylowy, rozpuszczalnikowy 
półmat. 
od – 20

o
C do + 60

o
C okresowo do + 80

o
C 

Środowisko: Kategoria korozyjności   wg     PN-EN ISO 12944-2: 2001            

C 3, C 4, C 5 –I, C 5-M  
(poza strefami narażeń chemicznych)   

Wymagana minimalna  grubość 

powłoki systemu / okres trwałości 

C3 ÷ C 4            -    160 µm / długi 

C 5-I, C5-M      -    160 µm / średni 

Okres trwałości: 
krótki (od 2 do 5 lat);   średni (od 5 do 15 lat);     

długi (pow. 15 lat)  - wg PN-EN ISO 12944-1: 2001   

Przygotowanie podłoża do ma-
lowania i sposób aplikacji:  

wg zaleceń zawartych w kartach katalogowych produktów 
malarskich wchodzących w skład systemu powłokowego 

Zastosowanie – przykłady: Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe ocynkowane w budownic-
twie ogólnym i przemysłowym, maszyny, urządzenia , ogrodzenia, 
słupy wsporcze, barierki, eksploatowane  na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń.  

 

Nazwa wyrobu 

Symbol KTM 

Zużycie teoretyczne [ l / m2] 
Grubość poj. powłoki 

 [µm] 

   Zalecana ilość warstw 
Całkowita grubość suchej 

powłoki systemu [µm] 

Uwagi 

TIXOKOR-G3 
Farba poliwinylowa do gruntowania  
przeciwrdzewna cynkowa tiksotropowa 
KTM: 131-7722-09-95 szara metaliczna 

            0,13 

              60  

1 

 60  

Tylko do zabezpiecze-
nia miejsc oczyszczo-
nych  z korozji - bez 
powłoki cynkowej 
(przywraca ciągłość 
warstwie cynkowej) 

LOWISTAL 

Farba poliwinylowo-akrylowa  

nawierzchniowa tiksotropowa 

KTM: 131-7959-34-XX 

0,18 

80  

2 

160 

 
Zawiera wypełniacz 

płatkowy – błyszcz 
żelaza 

Razem:  2 

160 

 

Uwagi:  
1. Produkty malarskie wchodzące w skład systemu powłokowego rozcieńczać (w zależności od potrzeb) wg zaleceń 

zawartych w kartach katalogowych tych produktów  „Rozcieńczalnikiem do wyrobów poliwinylowych i  chloro-
kauczukowych ogólnego stosowania KTM: 131-8157-01-01”.  

2. Ilość warstw poszczególnych farb i grubość ich nałożenia, a w konsekwencji całkowita grubość uzyskanej powłoki 
malarskiej, decyduje o trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego podłoża. 

3. Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego w dużej mierze zależy również od odpowiedniego przygotowania pod-
łoża do malowania. 
 


