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SZPACHLOWKA POLIWINYLOWA
OGOLNEGO STOSOWANIA BIALA

Symbol: KTM: 131-7742-01-31
Norma: WTO-W-49:1998
Charakterystyka ogdina :

Szpachléwka jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w rozpuszczalnikowym roztworze kopolimeru
winylowego  modyfikowanego  zywicg  alkidowg z  dodatkiem  $rodkéw  pomocniczych.
Dane techniczne :

* Kolor - biaty
* Potysk - matowa
* Konsystencja -4 + 8 s (mierzona kubkiem wyptywowym pod obcigzeniem 2,5 kg )
* Gestosé - nie wiecej niz 1,70 g / cm®
* Zawartos¢ substancji statych - ok. 70 % wag. / 48 % obj.
* Grubos¢ warstwy - mokrej 150210 um / suchej 70+100 um
* Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotno$ci powietrza 55 +5 % :
stopien 1 - nie wiecej niz 0,5 godz.
stopien 3 - nie wiecej niz 3 godz.
* Masa suchej powtoki / 100 pm / -0,22 kg/m?
* Wydajnos¢ teoretyczna -5 m’/dm?® (dla powtoki o grubosci 100 um)
* Zawartos¢ lotnych zwigzkow
organicznych LZO "* - nie wiecej niz 450 g/dm?®
* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C
* Trwato$¢ - 12 miesiecy

v Szpachlowka przeznaczona jest do zastosowan przemysfowych — stosowaé wylgcznie w instalacjach.

Wiasciwosci powtoki :

Szpachléwka tworzy powtoke dobrze przyczepng do powtok farb poliwinylowych do gruntowania oraz
farb ftalowych do gruntowania. Powitoka szpachléwki jest elastyczna, charakteryzuje sie dobrg
szlifowalnoscig i odpornoscig na dziatanie wierzchnich warstw wyrobdw poliwinylowych oraz ftalowych.
Moze byé eksploatowana w temperaturze od - 20 °C do + 60 °C, okresowo do + 80 °C
Przeznaczenie :

Gtéwnie do wyrdéwnywania wad powierzchni przedmiotéw wykonanych ze stopéw zelaza.

Szpachléwka moze byc¢ réwniez stosowana do wyréwnywania niewielkich rys i peknie¢ powierzchni
drewnianych i materiatéw drewnopochodnych.
Srodowisko :

Szpachléwka w zaleznosci od wyrobdéw, ktére wchodzg w sktad zestawu malarskiego i grubosci
powtoki moze by¢ stosowana w srodowisku przemystowym, nadmorskim, miejskim, wiejskim oraz
agresywnym chemicznie na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczeh w atmosferze suchej i wilgotnej.
Przygotowanie podfoza do szpachlowania :

Powierzchnie stalowe przeznaczone do szpachlowania po oczyszczeniu (wg. zaleceh zawartych w
kartach katalogowych farb do gruntowania) powinny by¢ uprzednio zagruntowane odpowiednig farbg
do gruntowania przeciwrdzewna, poliwinylowg lub ftalowa.

Przy renowacji starych pokry¢ malarskich wskazane jest umycie powierzchni wodg pod wysokim
cidnieniem i w zaleznosci od stopnia zniszczenia powiloki malarskiej, podtoze oczysci¢ zgodnie
z zaleceniami dla farb do gruntowania (catg powierzchnie lub miejscowo). Miejsca pozbawione powioki
malarskiej przed natozeniem szpachléwki zagruntowaé¢ odpowiednig farbg do gruntowania
przeciwrdzewna.

Powierzchnie drewniane i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ suche i czyste. Przed
szpachlowaniem mozna je zapokostowac lub zagruntowa¢ odpowiednig farbg lub emalia .

Przy renowacji pokry¢é malarskich powierzchni drewnianych, powtoke stabo trzymajgcg sie podioza
usungg, catg powierzchnie przeszlifowaé i odpyli¢. Niewielkie rysy, wgtebienia i peknigcia podtoza w miare
potrzeby zaszpachlowac.




Warunki szpachlowania :
Temperatura wyrobu Temperatura podtoza Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza
10 +30°C 5+40°C najwyzej 80 %

Temperatura podioza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej 3°C.
Szpachléwke przed uzyciem wymiesza¢, naktada¢ warstwami ( maksymalna grubosé pojedynczej
warstwy 0,3 mm). Poszczegdlne warstwy mozna szlifowac.
Sposoéb aplikaciji :
Szpachléwke mozna naktadac :
- szpachlg: bez rozcienczania
- pedzlem : rozcienczenie 0+ 5 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0 ~ 5 % wag., $rednica dyszy 0,53+0,78 mm, ci$nienie
natrysku 18 + 28 MPa, kat natrysku 20+60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych),
- natryskiem powietrznym: rozcienczenie 5+ 10 % wag., srednica dyszy 1,8 2,2 mm.
Rozcienczalnik / zmywacz :

Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania (KTM : 131-
8157-01-01).

Czas sezonowania powfoki przed natozeniem nastepnej warstwy :

Nastepng warstwe mozna nak&adac po wyschnieciu poprzedniej do 3 stopnia, tj. po co najmniej
3 godz. w temperaturze ok. 20 °C (w nizszych temperaturach ten czas ulegnie wydtuzeniu, a w wyzszych
skrdceniu).

Tworzenie zestawu z innymi wyrobami :

Szpachléwke poliwinylowg ogdlnego stosowania mozna naklada¢ na podioze stalowe uprzednio

zagruntowane:

- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM : 131-7722-04-XX),

- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng tiksotropowg TIXOKOR-G2 (KTM: 131-7722-02-XX),

- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg tiksotropowg szarg metaliczng
TIXOKOR-G3 (KTM : 131-7722-09-95),

- farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng LONIKOR (KTM: 131-3231-04-XX)

Na powtoke szpachlowki poliwinylowej mozna nakfadac:

- farby poliwinylowe nawierzchniowe,

- farby ftalowe nawierzchniowe (KTM : 131-3151-01-XX),

- emalie poliwinylowe ogolnego stosowania LOWIMAL (KTM : 131-7761-01-XX),

- emalie poliwinylowe chemoodporne LOWICHEM-E (KTM : 131-7762-10-XX),

Nie wyklucz sie zastosowania szpachlowki w zestawie z innymi wyrobami po uprzednim sprawdzeniu.

Dobér wyrobdw i ilosci warstw a w konsekwencji catkowita grubos¢ powtoki zalezy od charakteru

zabezpieczenia oraz agresywnosci korozyjnej srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa:

Szczegdtowe informacje na temat zagrozeh zwigzanych ze stosowaniem szpachléwki oraz warunki

bezpiecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.

Podczas prac lakierniczych nalezy stosowac sie $ciSle do instrukcji obstugi urzgdzen i aparatéw

natryskowych oraz ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.

Przechowywanie i transport :

Szpachléwke nalezy przechowywaé w opakowaniach metalowych, szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujacym przepisom bezpieczenstwa i ochrony
przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania: do 30 °C.

Szpachléwke transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatléw niebezpiecznych
RID/ADR: kl. 3, UN-1263.
Informacle dodatkowe:
Dopuszczalne jest przechowywanie farby w temperaturach ujemnych, niemniej jednak na 24 godz. przed aplikacjg nalezy
umiescic /a w pomleszczen/u ogrzewanym.
Producent szpachlowki nie odpowiada za jako$¢ powtok w przypadku nie zastosowania sig do jego zalecen.
Odstepstwa od Karty katalogowej odnosnie stosowania produktu nalezy uzgadniac¢ z producentem.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej produktu,
bez wczesniejszego informowania o tym odbiorcéw, przy czym tracg wazno$c¢ edycje wczesnigjsze.
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